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[image: image4.jpg]Obr. 2-12
Gtvercov4 pyramida ze stejnych kouli (A) v pudorysu, (B) z boku. Je
také vyznacena krychlovéa zékladni buiika o hran& 2rVv2

Obr. 2-13
Uspotadéni kouli v rovinné vrstvé: (A) &tvercove, (B) $estitthelnikové
(..plastvovité*




[image: image5.jpg]Tab. 17.1 Typy krystald

Typ Druh vazby Priklad
iontovy ) elektrostatické  chlorid sodny NaCl
zaporny iont pfitahovani Eazby = 3,28 eV/atom
ktadny iont
kovalentni wilend sdileni diamant C
¢ U & .
clektrony elektronu Eyazby = 7.4 eV/atom
kovovy iont kovu elektronovy sodik Na -
plyn E,op5y = 1,1 €V/atom
clektronovy plyn
okamzité
molekularni rozdéleni van der Waalsovy methan CH,

naboju
v molekule

Vlastnosti

sily E a2y = 0,1-€V/atom

tvrdé, vysoky bod tani, mohou byt
rozpustné v polarnich kapalinich,
jako je voda

velmi tvrdé, vysoky bod téni,
nerozpustné tém&f ve viech
rozpoustédlech

kujné, kovovy lesk, vysoka elektricka
a tepelnd vodivost

mékké, nizky bod tani a bod varu,
rozpustné v kovalentnich kapalinich
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